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Fe  C   Si  Mn  P   S   Cr  Mo  
  1  98,9     0,116   0,269   0,466   0,0189   0,0190   0,0458 < 0,0030
  2  98,9     0,112   0,270   0,467   0,0210   0,0147   0,0457 < 0,0030
  3  98,9     0,105   0,270   0,458   0,0209   0,0113   0,0452 < 0,0030
Ave  98,9     0,111   0,270   0,464   0,0203   0,0150   0,0456 < 0,0030

Ni  Al  Co  Cu  Nb  Ti  V   W   
  1   0,0401   0,0102 < 0,0020   0,0575 < 0,0020 < 0,0010   0,0019 < 0,0400
  2   0,0377   0,0091 < 0,0020   0,0573 < 0,0020 < 0,0010   0,0020 < 0,0400
  3   0,0379   0,0081 < 0,0020   0,0565 < 0,0020 < 0,0010   0,0019 < 0,0400
Ave   0,0385   0,0091 < 0,0020   0,0571 < 0,0020 < 0,0010   0,0020 < 0,0400

Pb  Sn  B   Ca  As  Bi  CE  
  1 < 0,0150 < 0,0020 < 0,0010   0,0011 < 0,0050   0,0391   0,255 
  2 < 0,0150 < 0,0020 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0050   0,0465   0,251 
  3 < 0,0150 < 0,0020 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0050   0,0477   0,243 
Ave < 0,0150 < 0,0020 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0050   0,0444   0,250 


